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KERABIG®

|

NATURSTEIN AUS KERAMIK, TEILBEKLEIDET ODER
VOLLVERBLENDET, IMMER EIN SPANNENDER DESIGNAKZENT.

Ob Teilbekleidung oder Vollverblendung: Die Natursteinoptik zaubert ein besonderes Flair an die Fassade. Granit,
Schiefer, Basalt, Porphyr, Marmor, Sandstein und Holz nachempfunden, lasst sich mit dieser robusten Keramik und
der Stroher-Hartglasur ein extrem reinigungsfreundlicher Langzeitschutz gegen Wind und Wetter erzielen. Die An-
schaffungskosten liegen ein ganzes Stick unter denen des Natursteins. Und auch der Energiekostenunterhalt ist in
Verbindung mit einem guten Warmedammsystem optimal. Die verlegeglinstigen GroBformate lassen sich komfortabel
im Schlammverfahren verarbeiten. FUr den natlrlichen Designakzent an der Fassade.
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<ERABIG®

NATURSTEINFLAIR.

GLASIERT.

WIRTSCHAFTLICH.

BRANDE UND FORMAT

KS01 weiB
DIN EN 14411, Gr. BI,

i

15x30

KS02 gelb
DINEN 14411, Gr. BI,

i

15x 30

KS03 rosé l:l

DIN EN 14411, Gr. BI,

i

KSO05 anthrazit |:|
DIN EN 14411, Gr. B, 15x 30

KS06 grau |:|

DIN EN 14411, Gr. BI,

KS13 tabakbraun L]
DIN EN 14411, Gr. B\b

KS14 braun bunt |:|
DIN EN 14411, Gr. BI,

o

i

KS15 schokobraun

DIN EN 14411, Gr. BI, 15x 30

KS16 eres
DIN EN 14411, Gr. BI,

i

15x30

KS17 pidra
DIN EN 14411, Gr. BI,

i

15x30
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KS18 schildpatt L]
DIN EN 14411, Gr. B, 15 x 30

KS18 schildpatt L1
60 x 30

DIN EN 14411, Gr. Blb

KS19 marble l:|

DIN EN 14411, Gr. BI,

KS20 granite l:l

DIN EN 14411, Gr. BI,

KS21 wood l:'

DIN EN 14411, Gr. BI,



KERABIG®

NATURSTEINFLAIR.

GLASIERT.

WIRTSCHAFTLICH.

PRODUKTDATEN
KERABIG®

glasiert,
DIN EN 14411

[ ]

Y ¥

Format-Nr. 8430 8463 8431 8432
Bezeichnung Kerabig® Kerabig® Eckstlick Gggsrgrr]lgist;[)eaﬁr
RastermaB in cm 30x15 60 x 30 15 15
HerstellmaB in mm 302x148x12 604 x 296 x 12 221x71x148x12 221 x71x148x12
KS01 weiB
KS02 gelb
KS03 rosé
‘ KS05 anthrazit
€ «sos grau
' KS13 tabakbraun * PG 461 ® PG 95 O PG 87 O
P
= KS14braun bunt
‘ KS15 schokobraun
#:_.- KS16 eres
@ KS17 pidra
KS18 schildpatt
p STROHER
. KS19 marble Hartglasur
S * PG 476 ®
L J KS20 granite
@ KS21 wood
Stiick pro Paket 18 4 10 10
Farb- und
Stiick pro me/fm inkl. Fuge 21 ,00 550 6,45 6,45 Wirtschaftlich Normgerecht lichtecht
Stiick pro Palette 936 160 -
m?/Ifm pro Paket 0,86 0,73 1,55 1,55
m?/Ifm pro Palette 44,57 29,09 -
Pakete pro Palette 52 40 = Phogeleict
und hygienis Umweltfreundlich Chemikalienfest
kg pro Palette 897 720 -
kg pro Stiick 0,958 4,500 0,898 0,898
kg pro m?/lfm 20,118 24,750 5,792 5,792
kg pro Paket 17,244 18,000 8,980 8,980
Anbruchpauschale b3 23 o o Glut- und

feuerfest Antistatisch
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DEUTSCHE FLIESE
Fir alle, die mehr erwarten.

KLINKERRIEMCHEN RICHTIG @
AN FASSADEN VERARBEITEN

Vorbereitung: Vor dem Verkleben der Klinkerriemchen ist die Einteilung der SichtmaBe an den Stlrzen der Fenster und Turen vorzunehmen. In den sel-
tensten Féllen entsprechen die Laibungs- und SturzmaBe den genormten Riemchenmafen. Aus diesem Grund muss der Riemchenverband angepasst
werden. Die ermittelten SichtmaBe werden dann ebenfalls auf die Mauerecken Ubertragen.

Verarbeitung: Nach Einteilung der Sichthdhen an den Mauerecken werden die Winkel an den AuBenecken im Floating-Buttering-Verfahren verarbeitet.
L,Floating“ beschreibt den Auftrag des Klebers mit Zahnkelle im Mittelbett. Im ,,Buttering” wird die Rickseite des Klinkerriemchens mit einem Spachtel
oder einer Kelle mit Kleber bezogen. Bevor die Flache verarbeitet wird, sollte zunachst der Mauerwerksverband bestimmt werden. In den meisten Fallen
wird der ,wilde" Verband empfohlen, bei dem auf einem Quadratmeter flnf Képfe eingearbeitet werden. Der Kopf bildet optisch die Stimseite eines
ganzen Ziegels nach und wird beim Klinkerriemchen aus der Flache mithilfe von Fliesenschneider oder Flex geschnitten.

Verfugung: Nach dem Verarbeiten der Klinkerriemchen kann nach entsprechender Standzeit (Angaben des Mortelherstellers beachten) mit dem Ausfu-
gen begonnen werden. Klinkerriemchen mit glatten Oberflachen kénnen im Schlammverfahren verarbeitet werden. Der Markt verfligt Uber eine Vielzahl
an Fugenmorteln, einigen sind jedoch Kunststoffe und Farbpigmente zugesetzt. Deshalb sollte vor Auswahl des Fugenmértels unbedingt Riicksprache

mit dem Mortelhersteller beztiglich der Eignung gehalten werden. Alle rauen, patinierten und strukturierten Oberflachen werden konventionell mit Fugei-
sen und Fugblech ausgefugt.

Das Setzen der Flachen-Klinkerriemchen

Die Eckwinkel werden im

Fenstersturz. Floating-Buttering-Verfahren verarbeitet. mithilfe einer Schnur. Die Klinkerriemchen
werden in das Klebebett eingedriickt.
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GE, ZEITLOS, KERAPROTECT"

Die fertig verlegte Flache. Nach Standzeit
kann mit dem Ausfugen begonnen werden.

Mit der Kellenverfugung kénnen verschiede-
ne Optiken herausgearbeitet werden.
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DEUTSCHE FLIESE

Fir alle, die mehr erwarten.

Die Verfugung mittels Fugeisen und Fugblech
in der Horizontalen.
r - W
s e !53

[ e
iR R
= L

B =
= ¥
s ."":{" f

| il
= e ™

Hﬁ S «

Das Abkehren der Fuge verleiht dieser eine
entsprechende Struktur.

stroher

Klinker. Keramik. Macher.

Stroher GmbH - StroherstraBe 2-10 - 35683 Dillenburg
T. 449 2771 391-0 - F. +49 2771 391-340 - info@stroeher.de - www.stroeher.de
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Die vertikalen Fugen lassen sich mit einem
kleineren Fugeisen einfacher ausfihren.
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Das fertige Fugenbild. Es werden immer
vollsténdige Seiten ausgefugt.

DIE
STROHER
GRUPPE.
SIGNATURE

CERAMICS
AND CLINKER.



